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(3) Bei der Verlegung Uber mehrere Raume hinweg trennen Sie bitte :
die Flachen in den Turbereichen bzw. Durchgé&ngen mit Hilfe der daftr - T
geeigneten Profile. Randabstande zu allen festen Gegenstanden und
Wanden von mind. 10 - 12 mm vorsehen. RaumgréRen von max. 10 m
Wandlange bzw. 100 m? (Rechenwert fir Randfuge pro Seite 1,0 mm
pro m. Wandlange). Dieser zwingend erforderliche Dehnungsabstand
darf nicht verfillt oder mit Elektrokabel 0.4. belegt werden.
Ubernehmen Sie vorhandene Bewegungsfugen des Unterbodens 1:1.

w

Die Verlegung

(4) Nachdem der Unterboden entsprechend vorbereitet wurde,
verlegen Sie die PE-Folie als Dampfbremse (nicht auf Holzunter-
grunden). Sie sollten die PE Folie mindestens 10 cm Uberlappen (ggf.
StoRe abkleben) lassen. Nun verlegen Sie die Zwischenlage lhrer
Wahl. Verlegen Sie bitte immer nur die Bahn, die Sie flr die nachsten
5-10 Reihen bendtigen.
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WITEX

Eine Anbringung von Leim auf der unteren Nutwange ist normtechnisch
nicht vorgeschrieben, wird jedoch ab einer Raumgréfe von 25 m2 empfohlen.

(5a) Beginnen Sie in der linken Raumecke und
legen Sie die Elemente so, dass die Federseite (x)
zur Wand zeigt. (x)< 2_(y)

(5b) Achten Sie darauf, dass Sie seitlich ca. 10 - 12
mm Wandabstand behalten. Sichern Sie die erste
Reihe gegen Verrutschen mit Abstandshaltern bzw.

Abstandskeilen. Mit dem Reststlck der ersten Reihe wird in der nachsten begonnen.
Achten Sie darauf, dass die Stirnstof3e mindestens 50 cm versetzt zu denen der Vorreihe

liegen.

(6a + 6b) Legen Sie das nachste Element der
zweiten Reihe in die Nut der bereits liegenden
Elemente ab.

(7) Mit Hilfe der Montagehilfe verschlieRen Sie, durch vorsichtiges
Schlagen gegen die rechte Stirnseite, die beiden Dielen perfekt 7
miteinander. Um die horizontalen Schubkréfte zu stabilisieren, setzen
Sie am Anfang der Dielenreihe einen Keil oder Abstandhalter ein.
Dies ermdglicht ein problemloses Verriegeln, ohne die Stabilitat der

bereits verlegten Flache zu gefahrden.

Das letzte Element einer Reihe passen Sie wie folgt

(8a) Drehen Sie das Element so, dass Nutseite (y)
an Nutseite liegt und das Element mit der Stirnseite
einen Abstand von 10 - 12 mm zur Wand hat.

(%)<, <.(y)

(8b) Nun sagen Sie das Element auf L&nge und
passen es ein. Dieses Element verriegeln Sie mit
Hilfe eines Zugeisens.

(9) Fur Rohrdurchfiihrungen beachten Sie Bild 9.

(10) Vorhandene Holztirzargen kénnen gekirzt werden. Achten Sie
auch unter der Turzarge auf einen ausreichenden Dehnungsabstand
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von mind. 10 - 12 mm. Sollte sich das Element nicht unter dem erforderlichen Verriegelungs-
winkel einfigen lassen, dann flachliegend zusammenriegeln. Werden die Tlurzargen nicht ge-
kiurzt, muss eine Bewegungsfuge zwischen Fertigparkett und Turzarge von mind. 10 - 12 mm
vorgesetzt werden.

(11) Wandunebenheiten / Losen der Verriegelung

* Die erste Ful3bodenreihe muss manchmal einer unebenen Wand
angepasst werden. Dazu Ubertragen Sie dann zuerst die Kontur
der Wand auf die Paneele. Vergessen Sie nicht den Abstand von
ca.10-12 mm.

« Verlegen Sie die zugeschnittenen Fulbodenelemente wieder von
links nach rechts.

Die letzte Reihe

Die letzte Reihe passen Sie ein, indem Sie das jeweilige Element deckungsgleich auf die zu-
letzt gelegte Reihe legen. Mit einem Reststlick in Originalbreite und einem Bleistift Gbertragen
sie den Wandverlauf auf das Paneel. Legen Sie das zugeschnittene Element in die Fiihrungs-
nut der vorherigen Reihe und verriegeln wie gewohnt mit dem Zugeisen.

(12) Schlussarbeiten

* Entfernen Sie alle Abstandsklotze.

* Verlegen Sie die Fulleisten, dabei die Leisten niemals am Boden
befestigen.

« Bewegungsfugen vor Rohren etc. werden mit Rosetten abgedeckt
oder mit einer Acryl-Fugendichtmasse abgedichtet.

« An Stellen, an denen keine Profile oder Sockelleisten verlegt werden kénnen, muss die
Randfuge mit einer Acryl-Fugendichtmasse abgedichtet werden. (Fullschnur/Schaumstoff-
kordel verwenden)

Pflegeanleitung:

Durch die Versiegelung ist das Parkett gegen das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit
geschuitzt. Im Normalfall erfolgt die laufende Reinigung mit einem Mopp, Haarbesen oder
Staubsauger. Trittspuren und haftender Schmutz werden mit einem angefeuchteten, gut aus-
gewrungenen Wischtuch beseitigt. Haushaltsreiniger sind verboten. (siehe auch separate Pfle-
geanleitung.)
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Allgemeine Hinweise fir Witex Fu3Bbodenelemente

Samtliche Empfehlungen sind Erfahrungswerte aus der Praxis. Da es sich bei dieser
Verlegeanleitung um eine Kurzfassung handelt, kann fur den Einzelfall keine Gewéhrleis-
tung tbernommen werden. Dielen mussen vor der Verle  gung auf sichtbare Schaden kon-
trolliert werden. Offensichtliche Defekte nach Verl egung kénnen nicht reklamiert wer-
den. Bei Schwierigkeiten wenden Sie sich an lhren H  andler. Verarbeitetes Material ist
von Reklamationsanspriichen ausgeschlossen.

Zwischenlage

Je nach vorhandenem Unterboden kénnen Zwischenlagen den Wohnkomfort entscheidend
beeinflussen. Bei einigen Witex Bodenbeldgen haben Sie bereits eine Trittschalldammunter-
lage am Produkt integriert. Fir alle anderen Kollektionen verwenden Sie bitte eine der original
Witex Zwischenlagen (Profi-Ripp 2,5 mm, Combi-Matte 3 mm, Sound Protect 2 mm und

2,8 mm, Witex Combi Folie 2 mm).

Transport - Lagerung - Klimatisieren

Witex Bodenbelage sind an den Kanten durch Kartonage geschuitzt und in Folie verpackt.
Dadurch sind die Pakete gegen Verschmutzung und Feuchtigkeitseinwirkung fur den Trans-
port geschutzt. Die Folie bietet jedoch keinen dauerhaften Schutz gegen Nasse und ersetzt
keinen trockenen Lagerort.

Berlcksichtigen Sie bitte unsere folgenden Hinweise

Transportieren und lagern Sie Witex Bodenbelage niemals stehend, sondern immer
liegend auf ebener Unterlage.

Temperieren Sie Witex Bodenbeldge in geschlossenen Paketen 48 Stunden vor der Ver-
legung in dem Raum, der fir die Verlegung vorgesehen ist.

Verlegeklima:

Bodentemperatur > 15T

Raumtemperatur > 18 C

Luftfeuchtigkeit <60 %

Offnen Sie immer nur das zur Verlegung unmittelbar benotigte Paket.

Paneele aus gedffneten Paketen sofort verlegen oder wieder mit Klebeband verschliel3en.

Anforderungen an den Unterboden

Der Untergrund muss den anerkannt geltenden Regeln des Fachs und entsprechend dem
Stand der Technik trocken, eben, sauber, tragfahig sein.

Witex Bodenbelage kénnen schwimmend auf allen Arten von Estrichen (auch Heizestriche),
auf vorhandene Holz-, Dielen- und Spanplattenful3boden, auf PVC, Kunststoffbelagen und
Linoleum, auf Stein-, Keramik- und Marmorbdden verlegt werden. Vorhandener Teppichboden
und Nadelfilz muss entfernt werden!
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Die Restfeuchte im Zementestrich (Mindestalter i. d. R. 28 Tage) muss < 2,0 CM % betragen,
bei Anhydritestrichen < 0,5 CM %. Bei Flie3estrichen Herstellerangaben zur Belegreife wie
fur Parkett-Verlegung beachten. Bei Holzbéden oder anderen Holzbodenkonstruktionen Holz-
ausgleichsfeuchte bei max. 50 % relative Luftfeuchte. Bei Ful3bodenheizungen muissen er-
ganzend die 2-maligen Aufheizvorgange gemal Aufheizprotokoll abgeschlossen sein.

Grundsatzlich ist auf mineralischen Unterbtden eine zusatzliche Dampfbremse aus einer PE-
Folie erforderlich. Bei nicht unterkellerten Raumen, bei Gewolbedecken oder Durchfahrten
muss eine mind. 1,2 mm starke Kunststoff-Folie verwendet werden.

Dies gilt auch fur Verlegungen Uber Raumen mit besonders hohen Luftfeuchtigkeiten oder bei
Verlegungen direkt auf Beton.

Die Dampfbremse bzw. Dampfsperre wird unterhalb der Zwischenlage ausgelegt. Beachten
Sie hierzu bitte die jeweilige Verlegeanleitung.

Witex Bodenbelage sollten so plan wie mdglich auf dem Unterboden aufliegen. Die Ebenheits-
toleranzen gemaf DIN 18202, Tabelle 3 Zeile 4 sind einzuhalten (z. B. bei 1 m Messstrecke
max. 3 mm Ebenheitstoleranz).

Unterboden, die von den zulassigen Toleranzen abweichen, missen mit geeigneter Aus-
gleichs- bzw. Nivelliermasse abgespachtelt werden. In Ausnahmefallen gentigt der Ausgleich
mit einer geeigneten Zwischenlage.

Alte Dielenbdden sind auf Festigkeit zu prifen, zur Vermeidung von Knarrgerauschen nach-
zuschrauben und ggf. zu egalisieren.

Der Unterboden muss frei von Schmutzpartikeln wie z.B. Sand sein. Wir empfehlen, den
Unterboden zunéachst zu fegen und dann nochmals abzusaugen. Eventuell vorhandene Kleb-
stoffrickstdnde mussen entfernt bzw. neutralisiert werden.

Der Unterboden muss gleichmaRig fest sein und darf nicht mehr als in den zuvor genannten
Toleranzen nachgeben/federn, um die Belastung der jeweiligen Nutzung aufzunehmen.
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